
A strandröplabda pálya homok-összetétele 

3. sz melléklet 

Megnevezés Méret Összetétel %-ban 

Kavics 2,0 mm 0 % 

Nagyon érdes homok 1,0 mm-2,0 mm 0%-6% 

Érdes homok 0,5 mm-1,0 mm Minimum 80% 

Közepesen finom homok 0,25 mm-0,5 mm Maximum 90% 

Finom homok 0,15 mm-0,25 mm 7%-18% 

Nagyon finom homok 0,05 mm-0,15 mm Nem lehet több mint 2 % 

Iszap, agyag 0,05 mm alatt Nem lehet több, mint 0,15 %

 


